
Seite 3
EN 60672-3:1997

Inhalt
Seite

Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1 Anwendungsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2 Einteilung, Leitfaden für die Eigenschaften, Grenzwerte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Tabelle 1: Keramische Isolierstoffe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Tabelle 2: Glaskeramiken und glasgebundene Glimmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tabelle 3: Glasisolierstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13


	IVZ zu DIN EN 60672-3 (VDE 0335 Teil 3)

