
 
DIN EN 60811-403 (VDE 0473-811-403):2012-12 

EN 60811-403:2012 

 
Inhalt 

Seite
Vorwort ...............................................................................................................................................................2 
Einleitung............................................................................................................................................................4 
1 Anwendungsbereich...............................................................................................................................5 
2 Normative Verweisungen .......................................................................................................................5 
3 Begriffe ...................................................................................................................................................5 
4 Prüfverfahren..........................................................................................................................................5 
4.1 Allgemeines............................................................................................................................................5 
4.2 Messgeräte.............................................................................................................................................5 
4.3 Vorbehandlung der Proben ....................................................................................................................5 
4.4 Probenahme und Vorbereitung von Prüflingen......................................................................................6 
4.4.1 Probenahme von Isolierhüllen ............................................................................................................6 
4.4.2 Probenahme von Mänteln...................................................................................................................6 
4.4.3 Herstellung von Prüflingen aus Isolierhüllen.......................................................................................6 
4.4.4 Herstellung von Prüflingen aus Mänteln .............................................................................................6 
4.5 Konditionierungs- und Verformungsverfahren von Prüflingen ...............................................................6 
4.5.1 Prüflinge von Isolierhüllen...................................................................................................................6 
4.5.2 Prüflinge des Mantels..........................................................................................................................7 
4.6 Beanspruchung mit Ozon.......................................................................................................................7 
4.7 Auswertung ............................................................................................................................................7 
4.8 Bestimmung der Ozonkonzentration......................................................................................................8 
4.8.1 Chemische Analyse ............................................................................................................................8 
4.8.2 Direkte Messung mit einem Ozonometer............................................................................................9 
5 Prüfbericht ..............................................................................................................................................9 
Literaturhinweise ..............................................................................................................................................10 
Anhang ZA (normativ)  Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren 

entsprechenden europäischen Publikationen ......................................................................................11 
 
Tabelle 1 – Dorndurchmesser ............................................................................................................................7 
 

 

3 


	IVZ zu DIN EN 60811-403 (VDE 0473-811-403):2012-12

