DIN EN 60811-605 (VDE 0473-811-605):2012-12
EN 60811-605:2012

Inhalt
Seite
RV o o o S USRS 2
[0 =T 1 (0 Vo PR SR 4
1 ANWENAUNGSDEIEICN ...ttt e ee e e st e e e s nneeae s 5
2 NOrMAtIVE VEIWEISUNGEN ...ttt ettt e e et e e e e b bt e e e ab b e e e sanb e e e e anbeas 5
3 =TT o 13 1= TSP PPPP 5
4 PrUFVEITANIEN. ... ettt et e e et et e e e anb e e e anbeas 5
4.1 F [ Fo =10 0= 1= P PPURRP 5
4.2 Verfahren A — Bestimmung des RuRR- und/oder Mineralfiillstoffgehalts in Polyethylen durch
direkte VErbrennUNG.......ccoo oo 5
421 Probe und Herstellung des Priflings ........ccooiiiiiiiiee ittt e e e e e e e e eannes 5
422 Durchflhrung der PrUfUNQG.........coo ittt e e e e e e st e e e e e e e e eeasnraaeeaeeeennnnes 5
423 F ST =Y o (0 Vo SRR 6
4.3 Verfahren B — Thermogravimetrische Analyse des Ruf3gehalts in Polyolefinmischungen.................... 6
4.31 KUFZDESCNIEIDUNG ...ttt e e et e e e et e e e s e e e e eneeas 6
4.3.2 =TT [T o A1 o [ SO PP PR PRR 6
4.3.3 U1 {0 T=T =1 (= S P PRSP 7
43.4 DU o o1 1¥] 0T (U] o T RO PRSP 7
5 L (U1 oT=T 4o o | TP SRPURTP 7
LITEratUMNINWEISE ..ottt bt e e e bt e e e bt e e e b b et e e e n et e e e ab e e e e e areas 7
Anhang ZA (normativ) Normative Verweisungen auf internationale Publikationen mit ihren
entsprechenden europaischen PUublikationen ...............uviiiiiii i 8



	IVZ zu DIN EN 60811-605 (VDE 0473-811-605):2012-12

